
第 152 回講演⼤会（福岡⼯業⼤学）講演次第（速報版） 

 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 E 会場 
 

 ⼀般講演︓電池 ⼀般講演︓エッチング ⼀般講演︓化成処理  

  ［座⻑︓⼋⽊ 俊介］ ［座⻑︓池⽥ 慎吾］ ［座⻑︓川⼝  純］  
09︓30  

 
 

⼀般講演︓無電解めっき 
［座⻑︓⽇野  実］ 

09B-01 
Cu2O/ZnO 薄膜太陽電池の光電変換効率に対す
る ZnO 層の影響 
(⼯学院⼤) ○藤井 凜，鷹野⼀朗 

09C-01 
低濃度アルカリ液滴エッチング⽅法による単結晶
シリコンのマイクロ構造体製作 
(愛知⼯業⼤) ○⽥中 浩，⽊村謙吾 

09D-01 
Fe 系合⾦表⾯への ultra-black 被膜形成に及ぼす
合⾦元素の影響 
(阪⼤ 1，アベル 2，鈴⿅⾼専 3) ○河中孔明 1，⻘
⽊善⼀ 2，居相浩介 2，藤本慎司 1,3，⼟⾕博昭 1 

 

09︓45 09A-02(技) 
無電解ニッケル－りんめっきのフェロキシル試験
における細孔部位計測への機械学習の適⽤ 
(⿃取県産技セ) ○⽥中俊⾏，太⽥ 薫，⿊川泰⻑ 

09B-02 
Cu2O/TiO2 薄膜の光起電⼒おける TiO2 層の影響 
(⼯学院⼤院⼯ 1，⼯学院⼤⼯ 2) ○飯塚 陸 1，
鷹野⼀朗 2 
 
 

S1 電池及び電池関連分野における表⾯技術の新展開 

09C-02 
Ar および He プラズマエッチングにより形成した
ステンレス表⾯ナノ構造の⽐較 
(北⾒⼯⼤院⼯ 1，北⾒⼯⼤⼯ 2) ○北澤慶太 1，
⼩嶋 海 1，倉岡 望 2，内⽥侑希 1，⼤津直史 2，
平野満⼤ 2 

09D-02 
粘⼟分散液を使ったステンレスの着⾊加⼯ 
(⼭形⼤院理⼯ 1，⼭形⼤⼯ 2) ○伊藤智博 1，渡
辺亮介 2，秋葉章太 2，⽴花和宏 1 

 

10︓00 09A-03(技) 
鉄ヨウ素触媒による無電解ニッケルメッキ廃液中
の次亜リン酸および亜リン酸の空気酸化法 
(静岡北⾼) ○渕上祐太 

09B-依頼講演(1) 
ペロブスカイト太陽電池の実⽤化に向けた戦略と
研究開発 
(産総研) ○村上拓郎 

09C-03 
固相電解エッチングによるマスクレス Cu パター
ン形成技術の開発 
(⽴命館⼤理⼯) ○辻 淳喜，村⽥順⼆ 

09D-03 
⾷⽤⾊素を⽤いたバイオフィルム形成評価 
(鈴⿅⾼専 1，BEL2) ○幸後 健 1，⻘江由珠葉 1，
⽥尾伊吹 1，三輪清花 1，平井信充 1，⼩川亜希⼦
1，兼松秀⾏ 2 

 
 
 

⼀般講演︓触媒 
［座⻑︓渡辺 恵司］ 

10︓15 09A-04(技) 
低リンタイプ無電解 Ni-P 合⾦めっき膜のノジュ
ール発⽣メカニズム（仮） 
(信⼤⼯ 1，⼤和電機⼯業 2) ○新井 進 1，南澤
⽐佳理 1，堀⽥将⾂ 1，菊地理佳 1，塚⽥太郎 1，⼩
林健治 2，藤森友之 2，倉科 匡 2 

 09C-04 
オゾンウルトラファインバブルを⽤いたデスミア
処理 
(関東学院⼤理⼯ 1，関東学院⼤院⼯ 2，関東学院
⼤材表研 3，⽇本 CMK4) ○⽥代雄彦 1,2,3，⼭本
敏之 2,2，⼩池 尚 4，三ッ井嘉隆 4，井出美江⼦
3，梅⽥ 泰 3，本間英夫 3 

09D-04 
クロメートフリー化成⽪膜の耐熱クラック性に及
ぼすシラン添加の影響 
(JFE スチール) ○遠藤玲央那，吉⽥昌浩，⽔野⼤
輔 

09E-04 
Au ナノ粒⼦触媒の粒⼦サイズ制御下での⾼担持
量化ならびにその触媒活性評価 
(久留⽶⾼専) ○⿅島千明，清⻑友和 

10︓30 09A-05(技) 
ヒドラジンを還元剤とする無電解純 Ni めっきの
平滑化 
(神奈川⼤院⼯ 1，神奈川⼤化⽣ 2，EEJA3) ○佐々
⽊貴浩 1，蓑⽥ 廉 2，福⻄美⾹ 2，松本 太 2，藤
波知之 3 

 09C-05 
オゾンウルトラファインバブルによる Cu のマイ
ルドエッチング 
(関東学院⼤材表研 1，関東学院⼤院⼯ 2，⼭本鍍
⾦試験器 3，コーア 4，⽇本 CMK5，関東学院⼤理
⼯ 6) ○⼭本敏之 1,2,3，椎名優介 1,2,4，佐藤智⼈
1,2，井出美江⼦ 1，⼩池 尚 5，梅⽥ 泰 1，本間
英夫 1，⽥代雄彦 6,1 

09D-05(技) 
電着塗装によるリン酸亜鉛⽪膜への影響 
(三菱電機) ○⻄村真英，満⽥理佐 

09E-05 
3D プリンターと超臨界含浸法により調製した固
定化触媒とその活性評価 
(福岡⼯⼤⼯) ○花⽥航輝，前⽥修⽃，松⼭ 清 

10︓45 (休憩) 
 
 
 

［座⻑︓新井  進］ 

(休憩) 
 
 

 
［座⻑︓松本  太］ 

(休憩) 
 
 

⼀般講演︓洗浄（その他） 
［座⻑︓平野 満⼤］ 

09D-06 
CrMnFeCoNi 酸炭化物薄膜の電析と酸素発⽣触
媒活性測定 
(広島⼯⼤⼯ 1，広島⼯⼤院⼯ 2) ○王 栄光 1，
永易勇輝 2 

09E-06 
超臨界含浸法により Pt ナノ粒⼦を担持した多孔
性⾦属錯体を⽤いた重⽔素化反応 
(福岡⼯⼤⼯) ○久保⽥恵，⻤⽊健⼆郎，三浦⼤
輝，松⼭ 清 

11︓00 09A-07(技) 
無電解 Ni/Pd/Au めっきプロセス⽪膜の省貴⾦属
化に関する検討 
(⼩島化学薬品) ○中野広⼤，加藤友⼈，寺島 
肇，⼋⽊ 薫，渡邊秀⼈ 

09B-07(技) 
亜鉛⼆次電池向け NiSn 系及び NiZn 系表⾯処理
集電体の開発 
(東洋鋼鈑) ○溝⼝沙恵⼦，原⽥聡⼦，河村道雄，
堀江慎⼀郎 

09C-07(技) 
サーキュラーエコノミーに貢献する⾃動⾞部品の
重曹ウェットブラスト洗浄法 
(デンソー1，デンソーリマニ 2) ○浅野康志 1，⽯
河⿇紗⼦ 2 

(休憩) 
 
 
 

［座⻑︓牧⽔ 洋⼀］ 

09E-依頼講演(4) 
電析により形成された電極表⾯ナノ空間における
シングルイオン触媒系の構築 
(⼭⼝⼤) ○中⼭雅晴 

11︓15 09A-08 
無電解 Ni-P めっきによって 7075-T6 アルミニウ
ム合⾦に⽣じる予⻲裂の観察 
(広島⼯⼤⼯ 1，上村⼯業 2，阪⼤基礎⼯ 3) ○⼩
⽥原圭汰 1，浅⽥歩夢 1，⽇野 実 1，⿊坂成吾 2，
堀川敬太郎 3 

09B-08 
集電体の接触が炭素材料粉末の抵抗に及ぼす効果 
(⼭形⼤) ○髙橋俊亮，秋葉章太，⽯川翔⼀，伊藤
智博，⽴花和宏 

09C-08 
AE 信号の FFT 周波数解析を⽤いた電解砥粒研磨
の状態評価 
(東京電機⼤ 1，産総研 2) ○髙橋謙次郎 1，今村
美杜 1，江塚幸敏 2，森 和男 2，⽥村昌⼀ 1，松村 
隆 1，廣瀬伸吾 2,1 

09D-08(技) 
画像データとセンサデータを⽤いたマルチモーダ
ル AI による亜鉛の腐⾷量予測 
(リュカイオン 1，シュリンクス 2) ○鈴⽊智康 1，
岩永 悠 2，⻄條康彦 2 

 

11︓30 09A-09 
6061-T6 アルミニウム合⾦の機械特性に及ぼす
無電解 Ni-P めっきおよびベーキングの影響 
(広島⼯⼤⼯ 1，上村⼯業 2，阪⼤基礎⼯ 3) ○⽇
野 実 1，浅⽥歩夢 1，⼩⽥原圭汰 1，⿊坂成吾 2，
⼤久保洋樹 2，⽥坂隆貴 2，堀川敬太郎 3 

09B-09 
バインダーフリー合材電極へのカーボンナノチュ
ーブ添加効果の評価 
(⼭形⼤⼯) ○岡村陸⽮，早坂夏希，⽯川翔⼀，伊
藤智博，⽴花和宏 

09C-09(技) 
スペクトル超解像による XPS 深さ⽅向分析の⾼
速化検討 
(⽇本パーカライジング 1，名⼤ 2，SSR3) ○⽥⼝
秀之 1，後藤未来 1，⾼⾒ 淳 1，中島圭⼀ 1，李 
偉博 1，吉岡信明 1，原⽥俊太 2,3 

09D-09 
交流法を⽤いた⼤気腐⾷モニタリングセンサの作
製 
(1 芝浦⼯⼤院，2 芝浦⼯⼤⼯，3 ナカボーテック，
4NIMS) ○今井瑞希 1，⼋⽥佳剛 1，野⽥和彦 2，
⼋⽊雄太 3，⽚⼭英樹 4 

 

11︓45 09A-10 
無電解 Fe-Ni-B 合⾦めっきの析出過程 
(京都市産技研) ○⼭本貴代，永⼭富男，中村俊博 

09B-10 
交流インピーダンス法による粘⼟分散液の亜鉛析
出時のデンドライト抑制効果の評価 
(⼭形⼤⼯ 1，クニミネ⼯業 2) ○秋葉章太 1，⽥
邉 悠 2，伊藤智博 1，⽴花和宏 1，中嶋道也 2，篠
⽊ 進 2 

09C-10 
天然ゴムの疲労⻲裂進展に与える充填剤の種類の
影響 
(芝浦⼯⼤ 1，現 TDK2) ○原嶋⼤輔 1，三浦圭貴
1,2，下条雅幸 1 

09D-10 
⾼酸化環境におけるダイヤモンド電極の特性評価 
(芝浦⼯⼤院 1，芝浦⼯⼤⼯ 2，愛宕技研 3，千葉⼯
⼤⼯ 4) ⼋⽥佳剛 1，包 駿卿 2，⾙沼数敏 3，○
野⽥和彦 2，坂本幸弘 4 

(休憩) 

12︓00〜13︓00  休  憩    

受付 午前 9 時 00 分開始 9 ⽉ 9 ⽇（⽕）午前 ○印講演者 

（注︓講演番号横(技)は技術講演を⽰す。） 



 
9 ⽉ 9 ⽇（⽕）午後  

 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 E 会場 
13︓00〜13︓05 会⻑あいさつ（司会︓⽮野 正明）    

13︓05〜14︓05 特別講演︓第 102 回武井記念講演会 
低エネルギーイオン散乱法を⽤いる触媒表⾯の観察       (九州⼤カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所) ⽯原達⼰ 於︓F 会場 

14︓05〜14︓30  休  憩 
 

⼀般講演︓無電解めっき S2 機能を⽣み出す界⾯創製の最先端技術 ⼀般講演︓薄膜 ⼀般講演︓腐⾷ ⼀般講演︓アノード酸化 
 ［座⻑︓⼋重 真治］ ［座⻑︓⽯﨑 貴裕］ ［座⻑︓桑   静］ ［座⻑︓野⽥ 和彦］ ［座⻑︓⻄尾 和之］ 

14︓30 09A-21(技) 
前処理条件の異なる無電解ニッケルめっきのス
クラッチ試験 
(熊防メタル 1，熊本県産技セ 2) ○宮崎邦彦 1，
野⼝光汰 1，池⽥朋弘 2 

09B-依頼講演(2) 
マンガン酸化物の極⼩ナノ粒⼦化と多価イオン電
池正極への展開 
(北⼤院理) ○⼩林弘明 

09C-21 
バイポーラパルススパッタリング法がイオン液体
の⾦属粒⼦分散へ与える影響 
(⼤同⼤院⼯ 1，⼤同⼤⼯ 2，東⼤⽣研 3) ○神崎
岳⽃ 1，宮本潤⽰ 2，杣⾕ 啓 2，岡部貴雄 3 

09D-依頼講演(3) 
重度腐⾷した鋼構造物における防⾷性能回復の課
題とそのブレイクスルー 
(九⼤院⼯) ○⾙沼重信 

09E-21 
りん酸塩⽔溶液中で⽣成したバリヤー型アルミナ
⽪膜の特性に対するポリグリセリンの添加効果 
(阪本薬品⼯業 1，⼯学院⼤先進⼯ 2) ○和⽥純⼀
1，保⽥亮⼆ 1，萩原健太 2，阿相英孝 2 

14︓45 09A-22 
各種マイクロプラスチック成型材料への環境配
慮型めっきプロセスの開発 
(関東学院⼤理⼯ 1，関東学院⼤材表研 2，関東学
院⼤院⼯ 3) ○佐藤圭祐 2,3，加⼭勇太朗 2,3，梅
⽥ 泰 2，堀内義夫 1,2，本間英夫 2，⽥代雄彦 1,2 

 09C-22(技) 
低熱膨張電鋳薄膜を⽤いた微⼩感熱作動素⼦の開
発および特性評価 
(熊本県産技セ 1，熊防メタル 2) ○甲斐 彰 1，
宮崎邦彦 2 

 09E-22 
電解硫酸によるアルミニウム合⾦の陽極酸化にお
ける酸化剤の影響 
(千葉⼯⼤院 1，千葉⼯⼤ 2，DIAM3) ○堤 将明
1，坂本幸弘 2，⼩⾕和也 3，尾形 聡 3，吉野智江
3 

15︓00 09A-23 
⾼密着めっきのための難めっき材料へのバイン
ダー層の開発 
(関東学院⼤理⼯ 1，関東学院⼤材表研 2，関東学
院⼤院⼯ 3) ○佐藤智⼈ 2,3，橋本 晃 2，梅⽥ 泰
2，堀内義夫 2，本間英夫 2，⽥代雄彦 2 

 
 
 
 

S1 電池及び電池関連分野における表⾯技術の新展開 
［座⻑︓伊藤 智博］ 

09C-23 
離散的柱状構造化 InN 薄膜の EC 繰返し劣化特性
に対する溶存酸素の影響 
(千葉⼯⼤院⼯ 1，表⾯超原⼦研 2) ○⼯藤和也 1，
井上泰志 1，⾼井 治 2 

 09E-23 
メタルドットアレイ形成のためのアルミナマスク
形成法に関する検討 
(都⽴⼤都市環境) ○⼩俣空未，池澤篤憲，柳下 
崇 

15︓15 09A-24(技) 
密着性および平滑性に優れる PPS 樹脂⽤新規前
処理プロセスの開発 
(奥野製薬⼯業) ○合⽥千秋，永峯伸吾 

09B-24 
リチウムイオン⼆次電池⽤正極材料粒⼦の中空化
および表⾯コーティングによる充放電特性の向上 
(神奈川⼤) ○随 ⼤漢，福⻄美⾹，松本 太 

09C-24 
⽩⾦電析繊維状アミノ化カーボン電極の⽔素酸化
特性と溶存⽔素の絶対定量法の開発 
(埼⽟⼯⼤院⼯ 1，バイオニクス機器 2，埼⽟⼯⼤
⼯ 3) ○芥川雅輝 1，佐藤雅利 2，廣⽥孝範 2，松
浦宏昭 1,3 

(休憩) 
 
 
 
 

［座⻑︓⾺渕 勝美］ 

09E-24 
⼤周期理想配列ポーラスアルミナ作製のための陽
極酸化条件の検討 
(都⽴⼤院都市環境) ○王 博満，池澤篤憲，柳下 
崇 

15︓30 09A-25(技) 
PPSU 樹脂へのコーティング技術の開発 
(岩⼿県⼯技セ 1，SWCC2) ○須藤裕太 1，鈴⽊⼀
孝 1，村上総⼀郎 1，柿⾕真理⼦ 2，⼩⼭⽥拓真 2，
塩原 敬 2 

09B-25 
リチウムイオン⼆次電池⽤電極表⾯のレーザー⾼
速加⼯による充放電特性の改善 
(神奈川⼤化⽣ 1，武蔵ワイヤード 2，神奈川⼤⼯研
3) ○松本 太 1，⼭⽥三瑠 1，杣 直彦 2，安東信
雄 3，福⻄美⾹ 1 

(休憩) 
 
 
 

⼀般講演︓接着 
［座⻑︓井上 泰志］ 

09D-25 
⽩⾦めっきを施したチタン電極の反応性評価 
(芝浦⼯⼤院 1，ナカボーテック 2，芝浦⼯⼤⼯ 3) 
○⼋⽥佳剛 1，⼋⽊雄太 2，野⽥和彦 3 

(休憩) 
 
 
 
 

［座⻑︓柳下  崇］ 
15︓45 (休憩) 

 
 
 

［座⻑︓岡本 尚樹］ 

09B-26 
アノードフリーリチウム⼆次電池の実現へ向けた
表⾯構造化 Cu 集電体の設計 
(都⽴⼤院都市環境 1，⼤阪公⽴⼤ 2) ○⽯川琢翔
1，池澤篤憲 1，柳下 崇 1，棟⽅裕⼀ 2 

09C-26 
アルコキシシランを⽤いた離型コーティングにお
ける表⾯化学状態と離型性との相関性 
(秋⽥県産技セ) ○阿部禎也，千葉 隆，⼯藤 
素，⽥⼝莉帆，⼩林久美 

09D-26 
電気化学測定による亜鉛めっき鋼板の耐⾷性評価 
(芝浦⼯⼤院 1，ナカボーテック 2，芝浦⼯⼤⼯ 3) 
○師岡 慧 1，⼋⽥佳剛 1，⼋⽊雄太 2，野⽥和彦
3 

09E-26 
ポーラスアルミナの膜厚および細孔径の制御に基
づく⾼効率冷却基板の作製 
(北⼤院総化 1，北⼤院⼯ 2) ○野⼝尚宏 1，岩井 
愛 2，北野 翔 2，伏⾒公志 2，幅﨑浩樹 2 

16︓00 09A-27 
アルミナ基板と無電解銅めっき膜の密着性に与
えるシランカップリング処理の影響 
(信⼤院総合理⼯ 1，信⼤⼯ 2) ○森健⼤郎 1，菊
地理佳 2，清⽔雅裕 2，新井 進 2 

(休憩) 
 
 
 
 

⼀般講演︓トライボロジー 
［座⻑︓佐々⽊道⼦］ 

09C-27 
窒素官能基導⼊によるフッ素樹脂の直接接着と接
着信頼性 
(⼤阪技術研) ○⼩林靖之，池⽥慎吾 

09D-27 
亜鉛系表⾯処理による鋼材防⾷ 
(芝浦⼯⼤⼯ 1，芝浦⼯⼤院 2，ナカボーテック 3) 
包 駿卿 1，架⾕レオナルドザサード 2，⼋⽥佳剛
2，⼋⽊雄太 3，○野⽥和彦 1 

09E-27 
四ホウ酸ナトリウムを⽤いた Al 合⾦のアノード
酸化および⽣成した酸化⽪膜の⾼温濡れ挙動の評
価 
(北⼤院⼯ 1，北⼤院総化 2) ○岩井 愛 1，野⼝
尚宏 2，菊地⻯也 1，北野 翔 1，伏⾒公志 1，幅﨑
浩樹 1 

16︓15 09A-28 
プラズマ処理による PTFE 基板の表⾯形態制御と
無電解 Cu めっき膜の密着性に与える影響 
(信⼤院総合理⼯ 1，信⼤⼯ 2) ○⿑藤亮太 1，菊
地理佳 2，清⽔雅裕 2，新井 進 2 

09B-28 
SUS304 表⾯における⾼精細⾦属メッシュがトラ
イボロジー特性に与える影響 
(⼤同⼤院⼯ 1，⼤同⼤⼯ 2) ○⼤参真優 1，宮本潤
⽰ 2，坪井 涼 2 

09C-28 
プラズマ・表⾯化学改質によるフッ素樹脂／銅界
⾯の接着および界⾯反応性の解析 
(岩⼤院 1，岩⼤分⼦接合セ 2) ○藤井梨玖 1，桑 
静 1，會澤純雄 1，平原英俊 2 

09D-28 
バイオフィルムリアクターの設計に関するデジタ
ルサイエンス的アプローチ 
(BEL1，阪⼤ 2，名⼤ 3) ○兼松秀⾏ 1,2,3，市野良
⼀ 3，別所 毅 3，吉武道⼦ 3，中野貴由 2 

09E-28 
ポーラス型アノード酸化⽪膜への微⼩定電流印加
と剥離 
(北⼤院⼯) ○萩原義也，⼩⼝拓海，宮本真之，菊
地⻯也 

16︓30 09A-29 
ロッシェル塩浴からの無電解銅めっき膜中への
⽔素共析に及ぼす還元剤と空気撹拌の影響 
(兵庫県⽴⼤院⼯ 1，EEJA2) ○坂本祥隆 1，⽥尾
拓磨 1，福室直樹 1，藤波知之 2,1，⼋重真治 1 

09B-29(技) 
電解砥粒研磨・表⾯粗さ測定を組み合わせた加⼯・
計測のハイスループット化 
(東京電機⼤ 1，産総研 2) ○今村美杜 1，髙橋謙次
郎 1，江塚幸敏 2，森 和男 2，松村 隆 1，⽥村昌
⼀ 1，廣瀬伸吾 2,1 

09C-29 
ガラスを⽀持基板とする脂質⼆重膜(SLB)分⼦の
側⽅拡散係数に与える、SLB 形成直前のガラスへ
の紫外線照射の影響 
(鈴⿅⾼専 1，豊橋技科⼤ 2) ○平井信充 1，関川
綾菜 1，牧原旺雅 1，⼿⽼⿓吾 2 

 09E-29 
⾼耐熱性アルマイトの開発と耐熱性向上メカニズ
ムの解明 
(UACJ1，北⼤院⼯ 2) ○中島⼤希 1，村⽥拓哉 1，
布村順司 1，京 良彦 1，菊地⻯也 2 

16︓45 09A-30 
置換めっき法による電析コバルト⽩⾦合⾦極薄
膜内への組成変調の導⼊ 
(早⼤先進理⼯ 1，早⼤ナノライフ 2，物材研 3，東
北⼤通研 4) ○荒⽊⼤輝 1，園部義明 2，⾼橋有紀
⼦ 3,4，本間敬之 1,2 

   09E-30 
Strong Aluminum–Polymer Bonding via 
Anodizing at Extremely Low Voltage and 
Injection Molding 
(北⼤院⼯ 1，UACJ2) ○Hsuan-Lin Hsieh1，
Masayuki Miyamoto1，Tatsuya Kikuchi1，Daiki 
Nakajima2，Yoshihiko Kyo2 

17︓30〜19︓30  懇 親 会 於︓福岡⼯業⼤学レストラン「OASIS」   



 

９⽉ 10 ⽇（⽔）午前  
 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 E 会場 
 

⼀般講演︓電気めっき ⼀般講演︓表⾯改質 ⼀般講演︓CVD・PVD ⼀般講演︓電気めっき ⼀般講演︓アノード酸化 
 ［座⻑︓北⽥  敦］ ［座⻑︓⼤津 直史］ ［座⻑︓伴  雅⼈］ ［座⻑︓⼩林 靖之］ ［座⻑︓阿相 英孝］ 

09︓30 10A-依頼講演(5) 
TSMC 進出の影響と熊本県による半導体関連企業
への技術⽀援 
(熊本産技セ) ○平井寿敏 

10B-依頼講演(6) 
超臨界⼆酸化炭素を⽤いたマイクロ・ナノ材料の
表⾯改質と⾼機能化 
(福岡⼯⼤⼯) ○松⼭ 清 

10C-01(技) 
ポリカボネート基板上 SiO 系材料ハードコート膜
の環境試験耐性向上 
(芝浦機械) ○深⽥和宏 

10D-依頼講演(7) 
陽極酸化⽪膜と陰極還元⽪膜の剥離技術を利⽤し
た電析合⾦の物性評価 
(⻑崎⼤) ○⼤⾙ 猛 

10E-01 
天然⾊素を⽤いたアルミニウムアノード酸化⽪膜
の染⾊における⾊調と耐光性 
(産業技術短⼤機械⼯) ○中川⼤輔，⾚川直希，⽥
中仁幸，松原孝典 

09︓45   10C-02 
ホットチューブ CVD 法によるダイヤモンド膜合
成に及ぼす基板温度の影響 
(兵庫県⽴⼤院 1，兵庫県⽴⼤ 2) ○川井皓貴 1，
川端海⽃ 2，⽥中⼀平 1，原⽥泰典 1 

 10E-02 
合成アロメラニンを⽤いたアルミニウムアノード
酸化⽪膜の染⾊ 
(産業技術短⼤機械⼯) ○川島愛実，細⾕ 匠，松
原孝典 

10︓00   10C-03 
モード変換型 MWPCVD により作製した BDD の
電気的特性と光学的特性に及ぼすホウ素源の影響 
(千葉⼯⼤院 1，千葉⼯⼤ 2) ○加藤千菜摘 1，坂
本幸弘 2 

 10E-03 
アルミニウム蒸着マグネシウムのアノード酸化に
より⽣成する不動態⽪膜のナノ構造変化 
(北⼤院⼯) ○荒⽊琢眞，謝 軒琳，宮本真之，菊
地⻯也 

10︓15 10A-04 
High-Speed AFM Observation of Copper 
Electrodeposition Behavior on HOPG 
(北⼤院⼯ 1，北⼤院⼯研 2，⽣体分⼦計測研 3) 
○Cheng Yen Chieh1，⼩⾕則遠 3，⼤橋⿓⼈ 1，
永沼⿓海 1，上⽥幹⼈ 2，松島永佳 2 

10B-04 
低⾓度 H3

+イオン照射による PTFE 表⾯改質の照
射量依存性 
(⼯学院⼤) ○横川稔弘，鷹野⼀朗 

10C-04(技) 
低屈折率を有するフッ素添加⾮晶質炭素膜の合成 
(慶應⼤機械⼯ 1，昭和真空 2) ○中村 築 1，鈴
⽊哲也 1，⽩倉 昌 1，吉川⼤智 1，瀧本昌⾏ 2，伊
藤悠樹 2 

10D-04 
エマルションを⽤いた CoNiCu ミディアムエント
ロピー合⾦電析︓平滑電析を実現する界⾯活性剤
の選択 
(京⼤院⼯ 1，京⼤エネ理⼯研 2) ○⿊⽊雄⽃ 1，
⼤野恭太郎 1，⼤⾕ 優 1，村上勇樹 1，深⾒⼀弘
1,2 

10E-04 
マグネシウム合⾦の接着性に及ぼすレーザ照射お
よび各種表⾯処理の影響 
(広島⼯⼤ 1，新中央⼯業 2，⽇本製鋼所 3) ○杉
⽥翔英 1，⽇野 実 1，⽯村成剛 2，部⾕道雄 3 

10︓30 10A-05 
⾼電流密度電気銅めっきにおける有底孔内の銅の
析出形態の観察と添加剤の作⽤機構の考察 
(⼤阪公⼤⼯) ○川⼝⼤輝，岡本尚樹，齋藤丈靖 

(休憩) 
 
 
 
 

［座⻑︓國本 雅宏］ 

(休憩) 
 
 
 
 

［座⻑︓蒲⽣⻄⾕美⾹］ 

10D-05 
CrCoNi ミディアムエントロピー合⾦ナノファイ
バーとの複合めっきによる Al 薄膜の強化 
(京⼤院⼯ 1，京⼤エネ理⼯研 2) ○⼤⾕ 優 1，
Liu Zuowei1，⿊⽊雄⽃ 1，⼤野恭太郎 1，村上勇
樹 1，深⾒⼀弘 1,2 

10E-05 
ステンレスの陽極酸化における各種条件が⽪膜構
造に与える影響 
(都⽴⼤都市環境) ○森嶋七菜，豊嶋彩⾹，池澤篤
憲，柳下 崇 

10︓45 (休憩) 
 
 
 
 
 

［座⻑︓松島 永佳］ 

10B-06 
ヘリウム⾼周波マグネトロン放電プラズマを活⽤
した⼯業⽤純チタンの表⾯硬化 
(北⾒⼯⼤⼯) ○平野満⼤，⼤津直史 

10C-06 
ダイヤモンドライクカーボン薄膜が基材に与える
応⼒ならびに密着性の制御と化学構造との関係 
(有明⾼専 1，九⼤院情シス 2，熊本⼤ REISI3，福
岡⼤⼯ 4) ○出村 翼 1，⼤﨑奎太朗 1，内藤陽⼤
1，⼩野晋次郎 2，恵利眞⼈ 2，古閑⼀憲 2，⼭本圭
介 3，篠原正典 4，鷹林 将 1 

(休憩) 
 
 
 
 
 

［座⻑︓深⾒ ⼀弘］ 

(休憩) 
 
 
 
 
 

［座⻑︓岩井  愛］ 
11︓00 10A-07 

揺動法を⽤いたマイクロビア基板への銅キャップ
めっき 
(関東学院⼤院⼯ 1，関東学院⼤材表研 2) ○⼭下
聖⼈ 1,2，李 東宰 1,2，梅⽥ 泰 1,2，盧 柱亨 2，
本間英夫 2，⽥代雄彦 1,2 

10B-07 
窒素ガス⼤気圧プラズマ処理による PP の表⾯改
質と Al との接着強度に関する研究 
(岡⼭⼯技セ) ○中⻄亮太，綱分友春 

10C-07 
DLC パターニング成膜基板による脱落乳⻭⻭髄
幹細胞の培養評価 
(⽇⼯⼤応⽤化学) ○⾼森明⽇海，伴 雅⼈ 

10D-07(技) 
制御可能なポーラス構造が得られるノンシアン粗
化 Ag めっきの提案 
(⼤和化成研究所 1，太洋⼯作所 2) ○⼭⼝⼤輔 1，
中尾誠⼀郎 1，喜多村康⼀ 2 

10E-07 
ポーラスフェライト膜のウェットプロセス形成と
熱処理プロセスの検討 
(奈良⾼専 1，東北⼤ 2) ○甲元陸⽻ 1，伊﨑昌伸
1，遠藤 恭 2，室賀 翔 2，藤⽥直幸 1 

11︓15 10A-08 
ジェット噴流法を⽤いたマイクロビアへの⾼速銅
ボトムアップフィリング 
(関東学院⼤院⼯ 1，関東学院⼤材表研 2) ○李 
東宰 1,2，⼭下聖⼈ 1,2，梅⽥ 泰 1,2，⽥代雄彦 2，
本間英夫 2，盧 柱亨 1,2 

10B-08 
⽔蒸気雰囲気下での加熱によって⾼純度アルミニ
ウム基材上に⽣成する耐⾷性⽪膜の結晶構造と基
材結晶⽅位の関係 
(芝浦⼯⼤) ○三好泰聖，栗原健輔，種⽥悠真，下
条雅幸，芹澤 愛 

10C-08 
成膜条件の異なる DLC 膜の⽔素量及び、内部応⼒
の推定と対アルミ摩擦特性への影響調査 
(宇⼤院 1，野村鍍⾦ 2) ○井上直哉 1，⾺渕 豊
1，吉川亮太 2，⽮野浩基 2 

10D-08(技) 
亜硫酸銀系めっき⽪膜に対する⾼硬度化の検討 
(⽇進化成) ○宮永誠市，髙橋知亮，根本⼣⼦，⼤
坂⾼志，加藤桂太郎 

10E-08 
⾮⽔系電解液中におけるガリウムのアノード酸化
挙動 
(愛知⼯科⼤) ○近藤敏彰，⾕ 陽希 

11︓30 10A-09 
異なる粒⼦径のダイヤモンドを⽤いた銅/ダイヤ
モンド複合材料の電気化学的創製 
(信⼤院総合理⼯ 1，信⼤⼯ 2) ○桶川晃毅 1，堀
⽥将⾂ 2，清⽔雅裕 2，新井 進 2 

10B-09 
⽔蒸気プロセスによりアルミニウム合⾦表⾯に形
成した結晶性⽪膜の形成過程の検討 
(芝浦⼯⼤) ○鈴⽊翔⼀朗，栗原健輔，芹澤 愛，
下条雅幸 

10C-09 
多主要元素合⾦膜スパッタリング作製とハイスル
ープット評価 
(産総研) ○廣瀬伸吾，江塚幸敏 

10D-09 
酸性浴からの Ag-Bi 合⾦めっき膜の作製 
(信⼤院総合理⼯ 1，信⼤⼯ 2) ○丸⼭航平 1，清
⽔雅裕 2，新井 進 2 

10E-09(技) 
クエン酸によるチタンの陽極酸化に関する基礎的
検討 
(茨城⾼専) ○⼩平智也，安藤 亮 

11︓45 10A-10 
低温焼結型銅めっき膜の初期析出形態に与える素
地銅材料の影響 
(信⼤院総合理⼯ 1，信⼤⼯ 2) ○梶原匠将 1，清
⽔雅裕 2，新井 進 2 

(休憩) 10C-10 
AI 解析による RF/DC スパッタリング炭素膜作製
条件とプラズマ状態との相関関係の提⽰ 
(東京電機⼤ 1，産総研 2) ○横⼭裕紀 1，廣瀬克
来 1，江塚幸敏 2，廣瀬伸吾 2,1 

10D-10 
⼩型オゾンファインバブル装置での電気めっき中
の有機物の分解 
(関東学院⼤理⼯ 1，関東学院⼤材表研 2，関東学
院⼤院⼯ 3，⼭本鍍⾦試験器 4，コーア 5) ○椎名
優介 2,3,5，⼭本敏之 2,3,4，佐藤智⼈ 2,3，庄司祐汰
2,3，梅⽥ 泰 2，本間英夫 2，⽥代雄彦 1,2 

10E-10 
陽極酸化 TiO2 及び TiO2 単結晶の光応答過渡現象 
(阪⼤) ○岡 達也，⼟⾕博昭 

 

12︓00〜13︓00  休  憩 
   

受付 午前 9 時 00 分開始 
○印講演者 

（注︓講演番号横(技)は技術講演を⽰す。） 



9 ⽉ 10 ⽇（⽔）午後 
 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 E 会場 
 

⼀般講演︓電気めっき ⼀般講演︓腐⾷ ⼀般講演︓CVD・PVD ⼀般講演︓電気めっき ⼀般講演︓アノード酸化 
 ［座⻑︓⼭本 貴代］ ［座⻑︓千葉  誠］ ［座⻑︓髙島 成剛］ ［座⻑︓清⽔ 雅裕］ ［座⻑︓近藤 敏彰］ 

13︓00 10A-15 
ホウ酸代替硫酸ニッケル系⾼速めっき浴—乳酸濃
度および電流密度のめっき膜へ及ぼす影響 
(関東学院⼤院⼯ 1，関東学院⼤材表研 2，名⼤⼯
3，関東学院⼤理⼯ 4，シルベック 5) ○川路穣照
1,2,5，梅⽥ 泰 2，井出美江⼦ 2，阿久津敏乃介 2，
横島時彦 3，本間英夫 2，⽥代雄彦 2,4 

10B-15 
表⾯性状評価による⼤気腐⾷性評価 
(芝浦⼯⼤⼯ 1，芝浦⼯⼤院 2，ナカボーテック 3，
NIMS4) ⽩⿃ 遥 1，⼋⽥佳剛 2，⼋⽊雄太 3，○
野⽥和彦 1，⽚⼭英樹 4 

10C-15 
Bi/COH 薄膜のナノコンポジット化による熱伝導
率の制御 
(物材研) ○佐々⽊道⼦，後藤真宏 

10D-15 
電析 Si 薄膜の組成に及ぼす⽀持電解質の影響に
関する検討 
(早⼤先進理⼯ 1，早⼤国際理⼯セ 2，早⼤ナノラ
イフ 3) ○森内爽太 1，國本雅宏 2，福中康博 3，
本間敬之 1,3 

10E-15 
アノード酸化により形成した多孔質被膜の光電気
化学応答 
(阪⼤院) ○⼟⾕博昭，岡 達也，出⼝優紀 

13︓15 10A-16 
⾼速スルファミン酸 Ni-Co めっきの⽪膜特性 
(関東学院⼤院⼯ 1，関東学院⼤材表研 2) ○李 
嘉澤 1,2，梅⽥ 泰 2，⽥代雄彦 1,2，本間英夫 2，
⾦⽥ 徹 1 

10B-16 
表⾯酸化⽪膜が存在するチタンの反応性評価 
(芝浦⼯⼤院 1，ナカボーテック 2，芝浦⼯⼤⼯ 3) 
⼩堀⿓⼀ 1，⼋⽥佳剛 1，松盛光敏 1，⼋⽊雄太 2，
○野⽥和彦 3 

10C-16(技) 
中真空スパッタリングによる Cu 薄膜の作製 
(DTUS1，千葉⼯⼤ 2) ○⽥辺 郁 1，上⼭浩幸 1，
坂本幸弘 2 

10D-16 
間接電析物を⾜場とするZr-Eu化合物膜作製と発
光特性 
(⼤阪技術研) ○千⾦正也，品川 勉，池⽥慎吾，
⻫藤⼤志，中⾕真⼤，⼩林靖之 

10E-16 
チタン合⾦のプラズマ電解酸化法においてパルス
条件が膜質と電荷利⽤効率に及ぼす影響 
(豊橋技科⼤機械⼯) ○樋岡拓磨，安井利明 

13︓30 10A-17 
⽔溶液電解法により作製されたナノ結晶性 Ni 基
超合⾦薄板の機械的特性評価 
(九⼤⼯ 1，九⼤院⼯ 2，⻑⼤院総合⽣産科学 3) ○
内藤翔太 1，佐伯⿓聖 2，河原康仁 2，⼤⾙ 猛 3，
有⽥ 誠 2，宗藤伸治 2 

10B-17 
表⾯変質層を利⽤した⾼強度 SUS304 の耐⾷性
評価 
(佐賀⼯技セ 1，⾹⽥製作所 2) ○⽥栗有樹 1，帆
秋圭司 1，永⽯尚昭 1，⾹⽥和則 2 

10C-17(技) 
Al 線材上へのめっき中間層としての Cu スパッタ
被膜形成の検討 
(福岡県⼯技セ機電研 1，⼤電 2) ○吉⽥智博 1，
末吉幸⼤ 2，諫元伸幸 2，古賀弘毅 1，平⽥隆⼀ 2 

10D-17 
塩化物濃厚⽔溶液における３価クロムの還元過程 
(京⼤院⼯ 1，京⼤⼯ 2) ○⻑⾕川和暉 1，佐々⽊
愛 2，⿅取温希 1，⻄岡季穂 1，深⾒⼀弘 1，⾢瀬邦
明 1 

10E-17 
パルス陽極酸化 NiTi 合⾦表⾯の親⽔性における
⽀配的パラメータの検討 
(北⾒⼯⼤院⼯ 1，北⾒⼯⼤⼯ 2，道総研 3) ○⾼
⽥梨乃 1，北⼭蒼紋 1，⼭下嘉之 2，川上諒⼤ 3，平
野満⼤ 2，⼤津直史 2 

13︓45 10A-18 
ニッケル電析膜中への⽔素の共析と透過に及ぼす
塩化物イオンの影響 
(兵庫県⽴⼤院⼯) ○藤井海誓，福室直樹，⼋重真
治 

10B-18 
異なる相を導⼊したオーステナイト系ステンレス
鋼の腐⾷特性 
(芝浦⼯⼤院 1，ナカボーテック 2，芝浦⼯⼤⼯ 3，
名⼯⼤院 4) 松盛光敏 1，⼋⽊雄太 2，○野⽥和彦
3，渡辺義⾒ 4 

(休憩) 
 
 
 

⼀般講演︓熱処理 
［座⻑︓坂本 幸弘］ 

10D-18 
濃厚 CaCl2 系三価クロムめっき液における溶存化
学種の理論的検討 
(東⼤⼯) ○北⽥ 敦，⽵中規雄 

10E-18 
内⽪化促進に資するパルス陽極酸化 NiTi 合⾦⽪
膜の親⽔性向上 
(北⾒⼯⼤院⼯ 1，北⾒⼯⼤⼯ 2) ○北⼭蒼紋 1，
⾼⽥梨乃 1，⼭下嘉之 2，平野満⼤ 2，⼤津直史 2 

14︓00 10A-19 
硝酸イオンの添加による Ni めっきの⿊⾊化とそ
のメカニズム考察 
(九産⼤院⼯ 1，九産⼤⽣命科学 2，九⼤院⼯ 3) ○
渡邉 光 1，河野俊輔 2，中野博昭 3 

(休憩) 
 
 
 
 
 

［座⻑︓⽥代 雄彦］ 

10C-19(技) 
アクティブスクリーンプラズマ窒化によるオース
テナイト系ステンレス鋼 SUS316 の S 相形成 
(中⽇本炉⼯業) ○髙島成剛，⽥中隆太郎，⼤久保
⼤地，⽔流⼀平，後藤峰男 

10D-19 
⾼速 AFM による HOPG 上への亜鉛電析初期過程
のリアルタイム観察 
(北⼤院⼯ 1，北⼤院⼯研 2，⽣体分⼦計測研 3，神
⼾製鋼 4) ○永沼⿓海 1,2，⼩⾕則遠 3，⼩澤敬祐
4，⼤橋⿓⼈ 1,2，Cheng Yen Chieh1,2，上⽥幹⼈
1,2，松島永佳 1,2 

10E-19 
しゅう酸⽔溶液中での⾦のアノード酸化時の反応 
(東京⼯科⼤) ○⼩松みらの，藤⽥隆史，⻄尾和之 

14︓15 (休憩) 
 
 
 

［座⻑︓福室 直樹］ 

10B-20 
ニッケルめっき電極の電気化学挙動解析 
(芝浦⼯⼤院 1，ユケン⼯業 2，芝浦⼯⼤⼯ 3) ⿇
尾⼤志 1，⾚松慎也 2，菊池義治 2，○野⽥和彦 3 

10C-20(技) 
低温プラズマ窒化処理によるマルテンサイト系ス
テンレス鋼刃物の⻑寿命化 
(名城⼤院理⼯) ○⽔⾕駿佑，Petros Abraha 

10D-20 
Zn-V 化合物複合膜の電析挙動とその微細構造に
及ぼす電解因⼦の影響 
(九⼤⼯) ○河島亮太，⼤上 悟，⾕ノ内勇樹，中
野博昭 

10E-20 
アノード酸化により得られる⾦多孔質⽪膜のグル
コースセンサへの応⽤ 
(東京⼯科⼤) ○坪井⼤樹，藤⽥隆史，⻄尾和之 

14︓30 10A-21 
濃厚塩化物浴からのニッケル電析挙動 
(京⼤院⼯) ○須⼭泰佑，⿅取温希，深⾒⼀弘，⻄
岡季穂，⾢瀬邦明 

10B-21 
無電解 Ni めっき膜の析出および腐⾷挙動 
(芝浦⼯⼤院 1，芝浦⼯⼤⼯ 2) ○架⾕レオナルド
ザサード 1，野⽥和彦 2 

10C-21 
プラズマ窒化処理された SUS304 の耐キャビテー
ション・エロージョン特性に及ぼす窒化層の影響 
(⼤同⼤院⼯ 1，⼤同⼤⼯ 2，中⽇本炉⼯業 3) ○
加藤侑輝 1，宮本潤⽰ 2，⽥中隆太朗 3，⼤久保⼤
地 3，⽔流⼀平 3，⾼島成剛 3，後藤峰男 3 

  
 
 
 

⼀般講演︓腐⾷ 
［座⻑︓⼟⾕ 博昭］ 

14︓45 10A-22 
深共晶溶媒浴から作製した Fe-Ni 系膜 - 添加剤
の効果 - 
(⻑崎⼤総合⽣産科学研) ○柳井武志，毎熊慶也，
⼭下昂洋，中野正基 

10B-22 
AZ91D 合⾦への熱処理が蒸気コーティングで作
製した⽪膜の耐⾷性に及ぼす影響 
(芝浦⼯⼤院⼯ 1，芝浦⼯⼤⼯ 2) ○福原康太 1，
松井偉夫 1，⼤内光⾥ 1，厚海有紀 1，⽯﨑貴裕 2 

10C-22 
レーザー誘起プラズマを活⽤した⼤気中でのステ
ンレス鋼表⾯への窒化処理 
(北⾒⼯⼤⼯ 1，道総研⼯試 2) ○⼤津直史 1，北
舘佳史 1，⾼⽥梨乃 1，川上諒⼤ 2，平野満⼤ 1 

 10E-22 
アノード酸化を利⽤した有機／無機複合表⾯層形
成によるアルミニウム材料の防⾷ 
(旭川⾼専 1，旭川⾼専（現 島根⼤）2) ○千葉 誠
1，福澤果純 1，橋本琉樹 1，畠⼭乃愛 1，柴⽥怜奈
1，髙⽥りん 2 

15︓00 10A-23 
Cu 基板に成膜した Fe-Pt 膜のレマネンスコント
ロール 
(⻑崎⼤総合⽣産科学研) 濵川晃帆，⼭⼝結都，○
柳井武志，⼭下昂洋，中野正基 

 10C-23 
異波⻑レーザー誘起プラズマによる⼤気中チタン
窒化⽪膜の⽐較 
(北⾒⼯⼤院⼯ 1，北⾒⼯⼤⼯ 2) ○北舘佳史 1，
橘 円⾹ 1，廣瀬直軌 2，平野満⼤ 2，⼤津直史 2 

 10E-23 
ADC12 合⾦上へ作製した 2 価カチオンの異なる
層状複⽔酸化物⽪膜の耐⾷性評価 
(芝浦⼯⼤院 1，芝浦⼯⼤ 2) ○松井偉央 1，厚海
有紀 1，⼤内光⾥ 1，福原康太 1，⽯﨑貴裕 2 

15︓15 10A-24 
パルス電解法によるクエン酸浴からの Fe-Cr 合⾦
めっき 
(信⼤院総合理⼯ 1，信⼤⼯ 2) ○河野雄⽣ 1，清
⽔雅裕 2，新井 進 2 

 10C-24(技) 
チタン表⾯の表⾯粗さ制御に関する基礎的検討 
(茨城⾼専) ○三代有⽃，安藤 亮 

 10B-24 
AZX612合⾦の⾼強度化と⾼耐⾷化を両⽴させる
蒸気コーティングプロセスの探索 
(芝浦⼯⼤院 1，芝浦⼯⼤⼯ 2) ○⼤内光⾥ 1，松
井偉央 1，福原康太 1，⽯﨑貴裕 2 

 


